
CONDICIONES MAXIMAS DE OPERACION

TEMPERATURA MAX (°F/°C) 509 º/265 º C      

PRESION MAX (PSI)

DESLIZAMIENTO (%)

1200

45 %

50 %

3 - 5%ASTM F 36-A

RECUPERACION MINIMA

COMPRENSIBILIDAD 
5000 PSI

35% max.

ASTM F-152
FUERZA A LA TENSION (PSI)
DE GRANO

50 %

DENSIDAD 2.89 - 2.99

INMERSION EN FLUIDOS 
PRUEBA ASTM F-146

ASTM No. 3
EN ACEITE 5 HRS. A 300°F

PERDIDA DE TENSION

INCREMENTO DE ESPESOR

INCREMETNO DE PESO

0 - 8 %

5 - 10 %

ASTM No. 3
INCREMENTO DE ESPESOR 0 - 8 %

DUREZA ROCKWELL SHORE D
ENCOGIMIENTO RADIAL %

55 - 65 %

       1.6  %
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